


et du fonctionnement des paliers.
Pour le matériel d'enlretien, on
utilise suriout des graisses NLGI
de 2 à 3, avec des températures
d'ulilisaiion variant de -20o C
à + 1500 C. Ce aines huiles peu-
venl supporter des températures
de pointe plus élevées. pour un
ternps très courl. si ce temps est
trop long, il y a séparâtion du
savon et du lubrifiânt, ce qui
entraîne une détérioration du
matériel.

. Prctection contrc la coffosion
el la rouille
lntéressante p0ur le graissage des
paliers à roulements. Différents
[ests permettent de me,ttre en évi-
dence la résistance à la corrosion.

. Pafiicipation à |'étanchéité
C'est la cOnsistance de la graisse
qui assure son pouvoir d'étan-
chéiié variant en fonclion de la
température et du cisaillement.

. Reduction des fuites
à tempéruturcs élevées
Cette propriété est surtoul deman-
dée pour le graissage des roule-
men[s qui ont tendance à
s'échauffer lors de leur utilisati0n.

. Résistance au batattage
Propriété impormnte pour le
graissage des roulements, des
engfenages (renvois d'angle, par
exemple), et des cafdâns foncti0n-
nant dans des carters étanches.

. Caructûistiques rcquises
en fonction de la méthode de
distdbution

. Ponpabilité
C'est une des propriétés les plus
demandées par le greenkeeper qui
souhaite des graisses facilement
"pompables", soit à la main, soil
par un système semi-automalique.
Les graisses à savon de lithium
sont les plus pompables.

. Faible couple Ésistant
A basse température, la graisse
ne doit pas offiir une résistance
excessive à la r0tation des paliers.

. Conpatibilité avec des
élastomères et autrcs conposantg
La compatibilité avec les joints se
traduit par une variation de
volume (l'idéâl étani un gonfle-
ment de 3 à 5 o/o) et une modifi-
cation de Ia dureté.
La compatibilité varie avec la
nâture de l'élastomère.

. Résistance à une contaminati1n
possible
L'agent de contamination le plus
important est le délavage par
I'eau.
Une graisse pour cardans, par
exemple, doit, bien résister à cette
c0ntaminaIi0n.

o Longue durée de vie
- Au iravail, si la température
d'utilisation est élevée, il peut se
produire une détérioration de ]a
graisse par oxydâtion, ou même
une perte d'huile par évaporation.
- Pendant le stockage, lâ graisse
d0rt conserver tnutes ses qualités.
L'âpparition d'une légère couche
d'huile après un certain temps de
stockage est un phénomène
normal.
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BULLETIN D'ADHÉSION
ANNEE 1993

Tarifs des adhésions
valables une année

1- collège : 350 Francs
(Greenkeepers, intendants de parcours)
2. collège : .150 Francs
(mécaniciens, ouvriers de parcours)
Bienfaiteurs : 350 Francs
(Sociétés, particuliers, golf s)

P rénom:

Adresse :

Code Postal :

V i l l e :

N.  té | .

Golf ou société :

N" téI. professionnel :

Adhère au collège no I E (sso f)
Adhère au collège no z tr ltso f1
Bienfaiteurs ! (sso r)

Règlement en n chèque n mandat

Date  : . . . . . . .
Signature:

d'Entretien
de golf
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